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MasterTop® BC 375 N AS

Poliiiretan Esasli, iki Bilesenli, Solventsiz, Self Levelling Anti-Statik Kaplama

Tanimi

MasterTop® BC 375 N AS, poliliretan esasl,
iki bilesenli, solventsiz, orta ve agir endistriyel
trafige dayanimli, asinma ve kimyasal dayanimi
yuksek, temizlenmesi kolay, parlak, anti-statik
(statik elektrigi topraga ileten), yar esnek, self
levelling zemin kaplama malzemesidir.

Kullanim Yerleri

m Ameliyathanelerde,
m Ucak hangarlarinda,

Avantaijlan

m Uygulamasi kolaydir.

m KirinG tamamladiktan sonra mukemmel
antistatik kaplama 6zelligi gosterir.

m Mekanik ve kimyasal dayanimlan yiksektir.

m Mikrop olusumuna izin vermeyen ylizey yapisi
vardir.

m Hijyenik ortamlar yaratmak igin kolay
temizlenir.

m Kimyasal dayanimlidir.

Kimyasal Dayanim

m Patlayici ve yanici 6zellikli kimyasallarin

Uretildigi, depolandidi ve kullanildigi alanlarda,
m Hassas elektronik ekipmanlarin bulundugu,
bilgi-islem sistem odalari gibi alanlarda,
ekipmanlarin statik yuklerden korunmasi

amaci ile kullanilir.

Teknik Ozellikleri

MasterTop® BC 375 N AS seyreltik asitlere,
soda c¢Ozeltisine, tuz ¢dzeltilerine, mineral
yaglara ve birgok kimyasala karsi dayanikhdir.
Geregi halinde kimyasal dayanim tablosu Teknik
Servisimiz’den istenebilir.

MasterTop® BC 375 N AS Bilesen A | Poliliretan Regine
MasterTop® BC 375 N AS Bilesen B | Poliliretan Sertlestirici
Renk Cesitli RAL Renklerinde
Karisim Yogunlugu 1,45 kg/lt

Viskozite 3000 mPas

Shore D Sertligi (28 glin) 70

Topraklama Direnci EN 1081 10° Ohms

Topraklama Direnci IEC 61340-5-1 <10° Ohms

Kullanma Stiresi 30 dakika

Uzerinde Yiriinebilme Siresi 16 saat

Yeniden Kaplanabilme Suresi Min. 16 saat - Maks. 3 giin
Tam Kirlenme Suresi 7 gln

Yukaridaki degerler +23°C’de ve %50 bagii nem igin verilmistir. Yiksek sicakiikiar streleri kisaitir, diistk sicakiiklar stireleri uzatir.
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Uygulama Yéntemi

Uygulama yapilacak zeminler dnceden uygun
MasterTop® astar ile astarlanmis olmall,
kaplama yeniden kaplanabilme stresi igerisinde
uygulanmaldir.

Uriiniin uygulanacagi beton zeminler, tip C25 ya
da minimum 350 doz kalitede ve en az 3 haftalik
olmalidir. Yiizey hazirhgindan sonra, zemin
betonunun mukavemeti minimum 1,5 N/mm?2
olmalidir. Zemin betonunun nem orani %40
gecmemelidir (CM aleti ile 6lgliimis). Gerekirse
bir nem gecirimsiz tabaka uygulanmalidir.
Zemin sicakhgr minimum +8°C’de sabit kalmali
ve sebnem noktasinin en az +3°C Ulzerinde
olmasina dikkat edilmelidir. Tum yuzeyler,
saglam, tasiyici, tozsuz, kuru ve temiz olmalidir.
Ylzey, aderansi zayiflatacak her tirll yag, gres,
pas ve parafin kalintilarindan arindinimahdir.
Yag emmis ylzeylerde olusan kdpik tabakasi
blastrack veya rotatiger yardimi ile alinmali,
olusan toz tabakasi endustriyel sUpurgeler
ile stpUrdlmelidir. Yagl ylzeyler tedarikginin
talimatlar dogrultusunda kimyasal temizlik
deterjani ile temizlenmelidir. 'En son olarak,
beton ylizey su jeti yardimi ile temizlenmeli
ve fazla su islak/kuru vakumlu siplrge ile
alinmalidir. MasterTop® BC 375 N AS mutlaka,
bakir baralari désenmis ve MasterTop® P 687
W AS iletken astar ile astarlanmis ylizeyler
tizerine uygulanmalidir. Eger MasterTop® P
687 W AS’nin lzerinin kaplanabilme siresi
gecirilmisse, iletken astar, asindirma makineleri
yardimi ile asindiriilmali ve tekrar uygulandiktan
sonra MasterTop® BC 375 N AS uygulamasi
yapilimalidir.

Karistirma
MasterTop® BC 375 N AS karisim oranina

gbre kullanima hazir setler halinde temin
edilmektedir. Karisima baslamadan o6nce

malzeme sicakliklarinin + 15°C-+25°C arasinda
oldugundan emin olunmalidir. MasterTop® BC
375 N AS bileseni pigment igerir. Homojen renk
elde edinceye kadar A bileseni, epoksi/poliliretan
recine karistirma ucu takiimis 300-400 devir/
dak.’lik mekanik karistirici ile 3-4 dakika, icerisine
hava surtklenmeden iyice karistirimalidir. Daha
sonra B bileseninin tamami A bileseni igerisine
bosaltiimall ve B bileseninin kabinda malzeme
kalmadigindan emin olunmalidir. MasterTop®
BC 375 N AS A+B homojen bir karisim elde
edilinceye kadaren az 3 dakika karistinimalidir.
A kabinin_kenarinda ve tabanindaki malzeme
iyice karnistinimalidir. ilk karistirma kabindaki
malzeme, temiz bir kabin igerisine alinarak bir
sure dinlendiriimeli ve yaklasik 1 dakika tekrar
karistinimalidir.

Karisim Oranlari

®
MasterTop® BC Bilesen A Bilesen B
375N AS ) )
Karisim Miktari 24,6 kg 5,4 kg
Karisim Yogunlugu 1,45 kg/lt

Uygulama

MasterTop® BC 375 N AS, MasterTop® P 687
W AS ile astarlanmis ylizeye, istenilen kalinlik
elde edilecek sekilde disli mala yardimi ile
uygulanmali, ortam kosullarina gére kaplama
uygun kivama geldiginde kirpi rulo ile havasi
alinmalidr.

Sarfiyat

MasterTop® BC 375 N AS, MasterTop® 1324
AS anti-statik kaplama sisteminin ana kaplama
malzemesidir. Sistem igerisindeki kullanimina
gore sarfiyati degisiklik gosterir. Sarfiyat icin
sistem co6zumleri incelenmelidir.
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

m Asinl sicak, yagisli veya riizgarl havalarda
veya ortam ve ylzey sicakhgi +10°C’nin
altinda ya da +30°C’nin lizerinde ise uygulama
yapiimamalidir.

m Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda,
kullanilacak malzemeler, 1-2 giin énceden
uygulama alanina getirilip depolanmali ve
ortam sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

mAsiri soguk havalarda vyapilacak
uygulamalarda, isiticilar yardimi ile ortam
ve zemin sicakh@inin artinlmasi saglanmali,
malzemenin islenebilirliginin artinimasi igin
ambalajlar +20-+25°C’de sartlandirilarak
kullanima hazir hale getirilmelidir.

mEpoksi ve polilretan esasli zemin
sistemleri, uzman uygulamacilar tarafindan
uygulanmaldir.

m Regine esasli sistemlerin calisma ve reaksiyon
sureleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagil nemden etkilenir. Disik
sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu
da kullanma suresini, Uzerinin kaplanabilme
suresini ve calisma zamanini uzatir. Ayni
zamanda viskozite yikseldiginden sarfiyat
artar. Yuksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu
artirir ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagli
olarak kisalir. Malzemenin tamaminin kirtinl
tamamlamasi igin ortam ve zemin sicaklig, izin
verilen minimum sicakligin altina diismemelidir.
Kaplamanin tamamlanmasindan sonra,
kaplama en az 24 saat direkt su temasindan
korunmalidir. Eger bir su temasi olursa,
bu kaplama Ulzerinde karbonatlasma ve
yumusama yaratacak ve bu da, kaplamanin
6zelliklerini yitirmesine neden olacaktir. Boyle
bir durum karsisinda kaplamanin tamami
zeminden kaldirimali ve yenilenmelidir.

m MasterTop® BC 375 N AS kullanima hazir
setler halinde Uretilmistir. Uygulama esnasinda
karisim icerisine solvent vs katiimamalidir.

m Karistirma, epoksi/poliliretan karistirma
ucu takilmis 300-400 devir/dak.’lik mekanik
karistirici ile yapiimalidir.

m EL ILE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

m ik kanstirma yapildiktan sonra, kanisim mutlaka
temiz bir kaba alinmali ve tekrar karistirimaldir.
Malzeme ilk karistirma kabindan dékulerek
kullanildigi takdirde, ylzeyde reaksiyona
girmemis serbest bilesenler sertlesmeden
kalacaktir.

m Kullanilmis ambalajlar birbirinin icerisine
gegirilerek._yapismasi saglanmali ve
ambalajlann tekrar kullanimi engellenmelidir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
solvent ile temizlenmelidir. MasterTop® BC
375 N AS sertlestikten sonra yiizeyden ancak
mekanik yontemler ile temizlenebilir.

Ambalaj

30 kg set
Bilesen A: 24,6 kg teneke kutu
Bilesen B: 5,4 kg teneke kutu

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmalidir.
Kisa slreli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust
Uste konulmali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemi ile
sevkiyat yapiimalidir. Uzun sureli depolamalarda
ise paletler Ust Uste konulmamalidir.

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda tretim tarihinden
itibaren 12 aydir. A¢ilmis ambalajlar uygun
depolama kosullarinda saklanarak 1 haftaicinde
kullaniimalidir.

MASTER®
» BUILDERS



I - BASF

We create chemistry

MasterTop® BC 375 N AS

Giivenlik Onlemleri

Uygulama esnasinda, is ve isci Saghg
kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
go6zlik ve maske kullaniimalidir. Kirlenmemis
malzemelerin tahris edici etkileriden dolayi,
bilesenler cilde ve gdze temas ettiriimemeli,
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla
yikanmali, yutulmasi durumunda acilen doktora
basvurulmalidir. Uygulama alanlarina yiyecek ve
icecek malzemeleri sokulmamalidir. Gocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
Ayrintih bilgi i¢in Givenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakiimalidir.

Sorumluluk

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktadir. BASF Turk
Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. sadece Urinin
kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil
kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler disindaki ve/
veya hatali kullanimlardan dolayi olusabilecek
sonucglardan BASF Tiirk Kimya Sanayi ve
Tic. Ltd. Sti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik
doklman, yenisi basilincaya kadar gegerli olup
eski basimlari hilkimsiiz kilar (01/2015).
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EN 13813
SR=B1,5- AR1 - IR4 - Cy - S1

Sentetik regineli sap malzemeleri

‘Yangina Diren¢ Cy-S1

Korozif Maddelerin SR

Aciga Gikmas!

‘Asinma Direnci <AR1

Bea

Darbe Dayanimi <IR4

Cekme Dayanimi >B1,5

Kayma Direnci R9

Emisyon Davranisi U-Z: Z-156.605-910
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